
 
             
             
             
             
             
     
 
 
 
 
          

¼” SCREENINGS 
TCS # 269 

SPECIFICATIONS: 

SIEVE SIZE  %  RETAINED  TCS AVG. SAMPLE  TCS LOW  TCS HIGH 

½”      0       0       0       0 

3/8”   0‐2       0       0       0 

#4  10‐65  15.0  10.0  45.0 

#10    65‐100  80.0  70.0  99.0 

#20    90‐100  95.0  90.0  99.55 

140,035 TONS OF THIS PRODUCT HAS BEEN SOLD SINCE 1947 
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